
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance - Resistance a la glissance - Rutschfestigkeit - Resistencia al resbalamiento

NORMA STANDARD
Applicable standard
Norme
Standard Norm
Norma estandar

VALORE MEDIO
Average value - Valeur moyenne - Durchschnittlicher wert - Valor medio 

GENESY NATURALE

GENESY CORDATO

GENESY BOCCIARDATO

GENESY LAPPATO

DIN 51130

CARATTERISTICHE TECNICHE
ISO 13006-G BIA UGL (E≤0,5%)
TECHNICAL CHARACTERISTICS ISO 13006-G - BIA UGL (E ≤ 0,5%)
DONNEES TECHNIQUES ISO 13006-G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ISO 13006-G - BIA UGL (E ≤ 0,5%)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ISO 13006-G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) 
TEHNICKE KARAKTERISTIKE ISO 13006-G - BIA UGL (E ≤ 0,5%)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISO 13006-G - BIA UGL (E ≤ 0,5%)
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